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MEMORIAL DESCRITIVO DE DRENAGEM E REPARO EM CICLOVIA — AV. CLARA GIANOTTI DE
SOUZA E AV. SABURO KAMEYAMA - AGROCHA

1- INTRODUCAO:

Trata o presente memorial, das normas e especificacfes para execucdo de drenagem, recapeamento e
obras complementares.

1.1 - CICLOVIA

Imprimac&o Ligante Betuminosa

A imprimacéo ligante betuminosa consistir4 na aplicacdo de material betuminoso diretamente sobre uma
superficie betuminosa ou de concreto ja existente, para assegurar sua perfeita ligagdo com um novo
revestimento betuminoso.

Material betuminoso

O material betuminoso, para efeito da presente instrugcdo, pode ser, a critério da Fiscalizagdo, um dos
seguintes:

a - asfaltos recortados RC-2, RC-3 ou RC-4.
b - emulséo asfaltica de cura rapida.
¢ - cimento asfaltico 150 - 200.
d - alcatrao RT-3, RT-4, RT-5, RT-6, RT-7 ou RT-8.
O material betuminoso referido devera estar isento de agua e obedecer as EM-6 e EM-7.

Os materiais para a imprimadura ligante betuminosa s poderdo ser empregados apés aceitos pela
Fiscalizacéo.

Distribuicdo de material betuminoso

O material betuminoso deverd ser aplicado por um distribuidor sob presséo, nos limites de temperatura
de aplicacdo, especificados abaixo, na razdo de 0,5 a 1,2 litros por metro quadrado conforme a
Fiscalizac@o determinar.

Repouso da Imprimacéao

Depois de aplicado, a imprimacéo devera permanecer até que seque e endureca suficientemente para
receber o revestimento.

A superficie imprimada devera ser conservada em perfeitas condicfes, até que seja colocado o
revestimento.

1.2 - Revestimento de Concreto Asfaltico Usinado a Quente - CBUQ

O revestimento em concreto asfaltico consistird de uma camada de mistura, devidamente dosada e
usinada a quente, constituido de agregado mineral graduado e material betuminoso, esparramado e
comprimido a quente na espessura de 3cm.

O processo de construcao obedecera as seguintes operacoes:

- Preparo dos materiais;
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- Dosagem da mistura;

- Preparo da mistura betuminosa;

V- Pintura das superficies de contato;

V- Transporte da mistura betuminosa;

VI- Esparrame, compressao e acabamento.
Materiais

Agregado mineral

Para efeito da presente instrucdo, sera constituido de uma mitra de pedra brita, pé de pedra, areia e
“filler” e devera apresentar conforme for determinado no projeto, a seguinte graduacéo:

Designagao das peneiras Porcentagem do material
que passa
Abertura Granulometria
ASTM mm A B
%" 19,1 100
1/3” 12,7 95 -100 100
3/8” 9,52 - 92 -100
n2 4 4,76 60 - 80 74 -90
n%8 2,38 44 - 60 60 - 80
n2 40 0,42 25 - 35 30-50
n2 80 0,177 18 - 27 16-32
n2 200 0,074 6 -12 6-12

Material betuminoso

O material betuminoso para efeito da presente instrugdo devera ser o cimento asfaltico de penetracéo
50 - 60 ou 60 - 70 obtido pela refinacdo do petréleo que devera obedecer a EM-5. Em casos especiais e
a critério da Fiscalizagcdo, podera ser utilizado ainda o cimento asféltico de penetracdo 85 - 100, para
tanto, a firma empreiteira devera apresentar a Fiscalizacdo, anteriormente a usinagem, 0 novo projeto
de mistura, acompanhado da justificativa da mudanca do tipo de ligante.

Dosagem da mistura betuminosa e estabelecimento da forma de trabalho

Antes de iniciada a execucdo dos servigos, a firma empreiteira dever4 encaminhar para exame e
aprovacao da Fiscalizacdo, o calculo da mistura betuminosa, indicando o teor étimo de ligante para a
mistura, agregados “filler” de acordo com o procedimento empregado pelo método de Marshall.
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Preparo da mistura

O agregado mineral e 0 material betuminoso, nas quantidades e nas temperaturas indicadas, deverédo
ser misturados pelo misturador, durante o tempo necessario para que todas as particulas do agregado
figuem completamente envolvidas pelo aglutinante betuminoso, tempo esse que sera de no minimo 30
segundos.

Transporte da mistura betuminosa

As misturas preparadas e entregues pela usina deverdo ser transportadas para a obra em caminhdes
apropriados.

As superficies internas das caixas dos caminhdes poderdo, antes da carga, ser levemente lubrificadas
com oleo fino. Ndo sera permitido excesso de lubrificacdo, nem o uso de querosene, gasolina ou
produtos similares.

Esparrame, compressdo e acabamento.

A mistura betuminosa, somente poderd ser esparramada, depois da base ter sido aceita pela
Fiscalizacdo. Esta aceitacdo, todavia, ndo implica em eximir a firma empreiteira das responsabilidades
futuras a qualquer deficiéncia da execugao.

A mistura betuminosa devera ser esparramada por acabadora, de forma tal que permita, posteriormente,
a obtencdo de uma camada na espessura indicada pelo Projeto, com novas adicdes.

Ap6s o esparrame da mistura betuminosa, e assim que a mesma suporte o peso do rolo, devera ser
indicada a sua compressao por meio de rolos compressores. Nos casos correntes, a rolagem é operada
entre 80° C a 120° C.

A compressédo devera comecar nas bordas e progredir longitudinalmente para o centro de modo que os
rolos cubram uniformemente, em cada passada,

pelo menos metade da largura do seu rastro na passagem anterior. Nas curvas, a rolagem devera
progredir do lado mais baixo para o mais alto paralelamente ao eixo da via e nas mesmas condicdes de
recobrimento do rastro.

Os compressores deverdo operar nas passagens iniciais, de modo que as faixas das juntas transversais
ou longitudinais, na largura de 15 cm ndo sejam comprimidas; depois de esparramada a camada
adjacente, a compressao da mesma, devera abranger a faixa de 15 cm da camada anterior.

Em seguida, a compressao devera prosseguir até que a textura e o grau de compresséo da camada se
tornem uniforme e a sua superficie, perfeitamente comprimida, ndo apresente mais sinais de rastro dos
rolos.

Os compressores deverdo operar numa velocidade compreendida entre 3,5 a 5 Km/h.

Quando utilizado como camada de rolamento, com espessura uniforme, sera medido e pago por metro
guadrado na espessura indicada pelo projeto.

1.3 — SINALIZAGOES: HORIZONTAL E VERTICAL

As normas, especificacBes, padrbes aprovados, bem como toda a legislagcdo em vigor, referentes a
pintura de faixas e colocagdo de placas, inclusive sobre seguranca do trabalho, serédo parte integrante
destas especificacdes, como se nelas estivessem transcritas, conforme abaixo relacionadas:
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Resolugdes: 180 de 26/08/05 — Vol. | e ll
236 de 11/05/07 — Vol. IV
Volume IV — Sinalizagc&o Horizontal
Volume VI — Sinalizag&do de Obras e Dispositivos Auxiliares
NBR-9050/2004 - Acessibilidade a edificacdes, mobiliario, espacos e equipamentos urbanos
A tinta usada devera ser: Tinta de resina acrilica.
A cor usada sera: Vermelha (Linha de bordo)
2.1 DRENAGEM PLUVIAL

A Contratada devera garantir que o fundo da vala esteja totalmente limpo e isento de qualquer
obstaculo, saliéncias ou reentrancias, a fim de propiciar um assentamento continuo e regular. As juntas
entre os tubos serao rigidas, executadas conforme recomenda a NBR 15.645.

Os tubos de diametro 40 cm serdo em concreto simples (classe PS2), encaixe ponta e bolsa e meio-
tubos de DN 300 cm, 400 cm e 600 cm, também com encaixe ponta e bolsa. A declividade minima de
assentamento sera 2%, ou mais.

As caixas para boca de lobo simples retangular, em alvenaria com tijolos cerdmicos macicos, dimensdes
internas: 0,60mx1x1,20m bocas de lobo serdo localizadas conforme projeto, com paredes de tijolo
macico, espessura 20 cm, reboco interno, fundo em concreto armado. Atencéo especial devera ser dada
a descarga e estocagem dos tubos de concreto, também responsabilidades da Contratada, e que
precisardo obedecer as Normas Brasileiras, de modo a evitar danos aos tubos.

2.2 LIMPEZA DA OBRA

Qualquer entulho gerado durante a execucdo dos servicos € de responsabilidade da Contratada,
devendo ter acondicionamento e destinacdo em conformidade com a Legislacdo vigente. Na entrega
dos servicos, todos os elementos executados deverdo estar completamente limpos e em condi¢cfes de
funcionamento e uso imediato.

Registro, 27 de Julho de 2021.

LUCIANA SUGUINOSHITA

DIRETORA DE PROJETOS DE TRaNSITO

EDSON NOBORU ENDO

SECRETARIO DE TRANSITO E MOBILIDADE URBANA



