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MEMORIAL DESCRITIVO

PLANEJAMENTO

OBRA: CONTRATACAO DE EMPRESA OBJETIVANDO A INFRAESTRUTURA URBANA,
ATRAVES DA PRESTACAO DE SERVICOS DE RECAPEAMENTO ASFALTICO E OBRAS
COMPLEMENTARES NA RUA GOIAS (TRECHO 1) DO MUNICIPIO DE REGISTRO/SP,
PAGOS ATRAVES DE EMENDA IMPOSITIVA E RECURSOS PROPRIOS. DIRETORIA GERAL
DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS

1 LOCAL: RUA GOIAS (TRECHO 2) - VILA SAO FRANCISCO - REGISTRO/SP
2 OBIJETIVO

O presente Memorial Descritivo tem por finalidade descrever as obras e servigos
necessarios para execugdo de recapeamento asfaltico e obras complementares na
cidade de Registro/SP, nas seguintes ruas:

I.  Rua Goias (Trecho 2). Area de recapeamento: 775,00 m2.

A obra projetada totaliza A= 775,00 m? de recapeamento e obras
complementares, visando proporcionar um maior conforto, seguranca e fluidez ao
trafego.

A Ordem de Inicio de Servigos a qual sera firmada entre a Prefeitura Municipal
de Registro e a empresa contratada serd autorizada mediante a definicdo do nome da
rua, pela fiscalizagao.

Os servigos executados deverdao obedecer rigorosamente as boas técnicas
adotadas usualmente na engenharia, em estrita consonancia com os critérios de
aceitacdo e rejeicdo prescritas nas Normas Técnicas em vigor.

A aplicagao dos materiais serd rigorosamente supervisionada, ndo sendo aceitas
aquelas cuja qualidade seja inferior aquela especificada. Em caso de duvidas, a
mencionada equipe podera exigir ensaios ou demais comprovagdes necessarias.
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3 DESCRIGCAO DOS SERVICOS
3.1 SERVICOS PRELIMINARES

3.1.1 Fresagem do pavimento

A fresagem do projeto consiste no corte ou desbaste de até 5 cm da camada do
pavimento asfaltico por meio do processo mecanico a frio, o que remunera a remogao
do material fresado até 10 km.

O servico deve produzir uma textura aparentemente uniforme, isenta de
saliéncias diferenciadas, sulcos continuos e outras imperfeigdes.

Equipamentos

Todos os equipamentos devem ser examinados antes do inicio da execugao da
obra e devem estar de acordo com esta especificagao.

Os equipamentos basicos necessdrios para execu¢ao dos servigos sao:
- Maquina fresadora.;

- Caminhodes basculantes;

- Compressores de ar;

- Caminhdo tanque de dgua;

- Mini carregadeiras;

- Retroescavadeira de pneus;

- Materiais de consumo: bits, jogos de dente.

Execucdo

A remocdo do pavimento asfaltico deve respeitar a espessura de até 5 cm, como
indicado no projeto, e com area demarcada previamente.

O material retirado deve ser imediatamente direcionado para carga no caminhao
e transportado para o local de reaproveitamento ou bota-fora. Estes locais devem ser
previstos no projeto ou em locais obtidos pela construtora, devidamente aprovados pela
fiscalizacao.

Na ocorréncia de placas de material de revestimento devido a variacao de
espessura da camada de revestimento a ser removida, deve-se aumentar a
profundidade da fresagem para eliminacao desses residuos.
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Durante a fresagem deve ser mantida a operagao de jateamento de agua, para

PLANEJAMENTO

resfriamento dos dentes da fresadora e controlar a emissao de poeira.

Para limpeza da area fresada, devem ser utilizadas vassouras mecanicas que
disponham de caixa para recebimento do material e jateamento de ar comprimido.

3.2 GUIAS / CALCADAS / MUROS

Calcadas ndo devem ter degraus nem inclinacdes transversais acentuadas, e seu
material deve atender as prescricdes legais. Normas técnicas como a ABNT NBR
9.050/2015 — Acessibilidade a edificagbes, mobiliario, espagos e equipamentos urbanos,
da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas, e a Lei Brasileira de Inclusdao da Pessoa
com Deficiéncia (13.146/2015) regulam a construgdo e definem a inclinagdo das rampas,
bem como seu cdlculo. De forma geral, pisos internos podem ter inclinacao transversal
maxima de até 2%. Se forem externos, esta inclinacdo é de até 3%.

De acordo com a NBR 9050/2015, o piso tatil é caracterizado por textura e cor
contrastantes em relacdo ao piso adjacente, destinado a constituir alerta ou linha-guia,
servindo de orientagdo, principalmente, as pessoas com deficiéncia visual ou baixa
visdo. Sdo de dois tipos: piso tatil de alerta e piso tatil direcional.

A aplicacdo deste revestimento é integrada ao piso, sendo aplicado direto no
contrapiso. Para a fixacdo das placas, deve ser utilizada argamassa e rejunte adequado.
O piso deve estar nivelado para receber as placas respeitando as medidas para que nao
forme desnivel.

3.3 SUB-BASE E BASE

3.3.1 SUB-BASE OU BASE DE BRITA GRADUADA

A camada de base é destinada a resistir esforgos verticais oriundos dos veiculos
a qual distribui adequadamente as camadas subjacentes. Ja a sub-base, complementa a
base e define as mesmas fungdes, executada acima do subleito ou reforgo do subleito,
devidamente compactada e regularizada. A estabilizacdo granulométrica causa a
melhoria da capacidade resistente do solo através de uma energia de compactacdo
adequada em que objetiva estados de propriedades de estabilidade e durabilidade.

A camada de brita graduada é composta por mistura em usina de produtos de
britagem de rocha s3 e enquadrados em uma faixa granulométrica continua a qual
assegura maior estabilidade.

Materiais

a) Os agregados utilizados obtidos a partir da britagem e classificacdo de rocha sa
devem constituir-se por fragmentos duros, limpos e durdveis, livres do excesso
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de particulas lamelares ou alongadas, macias ou de facil desintegragao, assim
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como de outras substancias ou contaminac¢des prejudiciais;

b) Para o projeto de mistura dos agregados de brita graduada, a curva de projeto
da mistura de agregados deve apresentar granulometria continua e se enquadrar
em uma das faixas granulométricas especificadas.

Para mais detalhes das especificagdes, as normas do DER/SP apresentam
informacgdes de granulometrias e faixas para cada tipo de solo.

Equipamentos

O equipamento basico para a execucdo da sub-base ou base de brita graduada
compreende as seguintes unidades:

- Usina misturadora dotada de unidade dosadora com, no minimo, trés silos,
dispositivo de adicdo de agua com controle de vazao e misturador do tipo
“pugmill”;

- Pa-carregadeira;

- Caminhoes basculantes;

- Caminhdo tanque irrigador de agua;

- Motoniveladora com escarificador;

- Fibro-acabadora;

- Rolos compactadores do tipo liso vibratério;

- Rolos compactadores pneumaticos de pressao reguldvel;

- Compactadores portateis manuais ou mecanicos, eventuais;

- Duas réguas de madeira ou metal, uma de 1,20 e outra de 3,0 m de
comprimento;

- Ferramentas manuais diversas.

Execucao
1) Preparo da superficie

A superficie a receber a camada de sub-base ou base de brita graduada deve
estar totalmente concluida, perfeitamente limpa, isenta de pd, lama e demais
agentes prejudiciais, desempenada e com as declividades estabelecidas no
projeto, além de ter recebido prévia aprovacgao por parte da fiscalizagao.

Eventuais defeitos existentes devem ser adequadamente reparados antes da
distribuicao da brita graduada.

2) Produgdo

A rocha sa da pedreira aprovada deve ser previamente britada e classificada em
fragOes a serem definidas em fungao da granulometria prevista para a mistura.
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A usina deve ser calibrada racionalmente, de forma a assegurar a obtenc¢ao das
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caracteristicas desejadas para a mistura.
3) Transporte

A brita graduada produzida na central deve ser descarregada diretamente sobre
caminhdes basculantes e em seguida transportada para a pista. Os materiais
devem ser protegidos por lonas para evitar perda de umidade durante seu
transporte.

N3o é permitida a estocagem do material usinado. A producdo da brita graduada
na usina deve ser adequada as extensoes de aplicacdo na pista.

N3do é permitido o transporte de brita graduada para a pista quando o subleito
ou a camada subjacente estiver molhada, incapaz de suportar, sem se deformar
, @ movimentacdo do equipamento.

4) Espalhamento

Apds definida a espessura do material, a compactacdo deve permitir a espessura
definida no projeto. A distribuicdo da brita graduada deve ser feita com vibro-
acabadora e espalhada uniformemente, sem segregacao e de forma a evitar
conformagao adicional a camada.

A espessura da camada individual acabada deve situar-se no intervalo de 10 cm,
no minimo, a 20 cm, no maximo. Quando se desejar executar camada de base ou
sub-base de maior espessura, os servicos devem ser executados em mais de uma
camada, respeitando os limites minimos e maximos.

Ndo é permitida a execugdo de camadas de sub-base ou base de brita graduada
em dias chuvosos.

5) Compactacdo e Acabamento

O tipo de equipamento a ser utilizado e o nimero de passadas do rolo
compactador devem ser definidos logo no inicio da obra, em funcdo dos
resultados obtidos na execucdo de trechos experimentais, de forma que a
camada atinja o grau de compactacao especificado.

A compactagao da brita graduada deve ser executada mediante o emprego de
rolos vibratdrios lisos e de rolos pneumaticos de pressao regulavel.

Nos trechos em tangente, a compactagao deve evoluir partindo das bordas para
eixo, e nas curvas, partindo da borda interna para borda externa. Em cada
passada, o equipamento utilizado deve recobrir, ao menos, a metade da faixa
anteriormente compactada.
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Durante a compactagao, se necessario, pode ser promovido o umedecimento da
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superficie da camada mediante emprego de caminhado tanque irrigador de agua.

Em lugares inacessiveis ao equipamento de compactagdo ou onde seu emprego
nao for recomendavel, a compactagdo deve ser realizada a custa de
compactadores portateis, sejam manuais ou mecanicos.

A imprimagdo da camada de brita graduada deve ser realizada apds a conclusao
da compactagao com emulsao asfaltica.

6) Abertura ao Trafego

A sub-base ou base de brita graduada nao deve ser submetida a acao do trafego.
Ndo deve ser executado pano muito extenso para que a camada nao fique
exposta a acdo de intempéries que possam prejudicar sua qualidade.

3.4 PAVIMENTACAO

3.4.1 IMPRIMAGCAO BETUMINOSA LIGANTE

A imprimagdo betuminosa ligante é feita sobre a camada do pavimento, base
coesiva ou camada asfaltica. Promove aderéncia da superficie com outra camada de
revestimento subsequente.

Material e taxa de aplicacao

Os seguintes materiais asfalticos podem ser empregados:

- Emulsao catidnica de ruptura RR-1C e RR-2C;
- Emulsdes asfdlticas modificadas por polimero catidnicas modificadas por
polimero do tipo SBS, quando indicadas em projeto.

O material deve apresentar por parte do fabricante ou distribuidor o certificado
de resultados de analise dos ensaios de caracterizacao exigidos pela especificacdo. Deve
trazer também indicacdo clara da sua procedéncia, do tipo e quantidade do seu
conteudo e distancia de transporte entre a refinaria e o canteiro de obra.

A taxa de aplicacdo da emulsdo, definida em projeto, deve ser ajustada
experimentalmente em campo e aprovada pela fiscalizagao.

A dgua empregada na diluicdo deve ser isenta de teores nocivos de sais acidos,
alcalis ou matéria organica e outras substancias nocivas.

Equipamentos

Os equipamentos necessdrios para execucao da imprimacao ligante ou auxiliar
de ligacdo compreendem as seguintes unidades:
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- Vassouras rotativas mecanica, trator de pneus e vassouras manuais;
- Jato de ar comprimido ou sopradores de ar;

- Caminh3o distribuidor de emulsdo asfaltica;

- Caminhdo tanque irrigador de agua.

Execucado

Com a superficie adjacente limpa, deve ser procedido o uso de vassouras
mecanicas, jato de ar comprimido, sopradores de ar e se preciso, lavagem. Isto sem
materiais soltos e nocivos sobre a superficie da camada.

O material asfaltico nao deve ser distribuido com temperatura ambiente abaixo
de 10° C, em dias de chuva ou sob o risco de chuva.

A distribuicdo do material asfaltico ndo pode ser iniciada enquanto a
temperatura necessdria a obtencdao da viscosidade adequada a distribuigdo nao for
atingida e estabilizada.

Aplica-se, em seguida, o material asfaltico, na temperatura compativel com o seu
tipo, na quantidade especificada no projeto e ajustada experimentalmente no campo e
de maneira uniforme. O ligante deve ser aplicado de uma vez, em toda a largura da faixa
a ser tratada.

Apds a aplicacdo, o ligante asfdltico deve permanecer em repouso até que se
verifiqguem as condigdes ideais de cura ou ruptura, de acordo com a natureza e tipo do
material asfaltico empregado.

3.4.2 CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A
QUENTE - CBUQ

O concreto asfaltico € uma mistura executada a quente, em usina apropriada e
caracteristicas especificas. Este pode ser empregado como revestimento, camada de
ligacdo, binder, regularizagdo ou reforgo estrutural do pavimento.

Material

Os materiais constituintes do concreto asfaltico sdo: agregado graudo, agregado
mildo, material de enchimento, filer, ligante asfaltico, e melhorador de adesividade, se
necessario. Estes seguem especificacdes e diferentes caracteristicas encontradas no
DER/SP (ET-DE-P00-27).

a) Cimento asféltico

S3ao modificados ou ndo por polimero:
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e CAP 30-45, CAP 50-70 e CAP 85-100, classificagao por penetragao;
e Cimentos asfalticos modificados por polimero tipo SBS;
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b) Agregado Graudo: deve constituir-se por pedra britada ou seixo rolado britado,
apresentando particulas sas, limpas e duraveis, livres de torrGes de argila e
outras substancias nocivas;

c) Agregado miudo: pode constituir-se por areia, pé de pedra ou mistura de ambos.
Deve apresentar particulas individuais resistentes, livres de torrdes de argila e
outras substancias nocivas;

d) Material de enchimento — Filer: o material de enchimento deve ser de natureza
mineral finamente dividido, tal como cimento Portland, cal extinta, pds calcérios,
cinzas volantes etc, conforme DNER EM 367(6). Na aplicacdo, o filer deve estar
seco e isento de grumos.

e) Melhorador de adesividade: a adesividade do ligante asfaltico aos agregados é
determinada conforme os métodos NBR 12583(7) e NBR 12584(8).

Equipamentos

a) Depodsito para cimento asfaltico: Devem ser capazes de aquecer o material
conforme exigéncias técnicas em dispositivos, sistemas de recirculagao,
tubulacgdes, acessorios e capacidade de depdsitos;

b) Depdsito de agregados: Devem ser estocados em locais drenados, cobertos e
separados para que ndo haja mistura dos agregados;

c) Silos para agregados: devem ter a capacidade total de, no minimo, trés vezes a
capacidade do misturador e ser divididos em compartimentos, dispostos de
modo a separar e estocar, adequadamente, as fracdes apropriadas do agregado.
Cada compartimento deve possuir dispositivos adequados de descarga;

d) Usina para misturas asfalticas: deve estar equipada com uma unidade
classificadora de agregados, apds o secador, dispor de misturador capaz de
produzir uma mistura uniforme, termémetros com protecao metalica, pirometro
elétrico ou outros equipamentos como uma cabine de comando de quadros e
forgas;

e) Caminhdo para transporte: tipo basculante com cacambas metadlicas robustas;

f) Equipamento para distribuicao e acabamento: vibro-acabadoras;

g) Equipamento para compactagdo: devem constituir rolos pneumaticos com
regulagem de pressao e rolo metdlico liso tipo tandem;

h) Ferramentas e equipamentos acessoérios: soquetes mecanicos ou placas
vibratérias para a compactacdo de dreas inacessiveis aos equipamentos
convencionais; pas, garfos, rodos e ancinhos para operagdes eventuais;
vassouras rotativas, compressores de ar para limpeza da pista e caminhdo
tanque irrigador para limpeza de pista.

Pagina 8 de 9 Rua José Antbnio de Campos, n° 250

Centro - Registro, SP
registro@registro.sp.gov.br
www.registro.sp.gov.br/




PREFEITURA DE

PLANEJAMENTO | Registro

Execucao

Nao é permitida a execucdo dos servicos em dias de chuva. O concreto asfdltico
somente deve ser fabricado, transportado e aplicado quando a temperatura ambiente
for superior a 10 2C. A execugdo segue as etapas:

1) Preparo da Superficie

2) Produgdo do Concreto Asfaltico

3) Transporte do Concreto Asfaltico

4) Distribuicdo da mistura

5) Compactacdo da mistura

6) Juntas

7) Abertura ao trafego: a camada de concreto asfaltico recém-acabada deve ser
liberada ao trafego somente quando a massa atingir a temperatura ambiente.

Registro, 06 de julho de 2023.

Vanessa Cabral Santos
Engenheira Civil
CREA: 5070612569

Luis Augusto Vaz de Arruda
Diretor Geral de Planejamento Urbano e Obras
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